Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY

Krawedziowanie parkietow

Krawedziowanie jest dos¢ czestym
zjawiskiem deformacji elementow
posadzki drewnianej. Efekt czesto
jest mylony, z podobnym wizualnie
na pierwszy rzut oka odksztalce-
niem wklestym tzw. tddkowaniem.
Roéznica polega na tym, ze desz-
czutki nie posiadajg na catej swojej
szerokosci ani wygiecia wklestego
ani wypukiego. Charakterystycznie
odksztatceniu ulegajg tylko krawe-
dzie wzdluzne elementéw posadzki
drewnianej nie powodujac poza par-
kietami lamelowymi znieksztatcen
na ich ptaszczyznie.

Bezposrednia przyczyng krawe-
dziowania jest wzrost wilgotnosci
parkietu po utozeniu i minimalne od-
dziatywanie na siebie setek i tysigcy
klepek wzajemnym sgsiednim par-
ciem na wzdtuzne krawedzie.

Czy zatem mozna bezposrednio szu-
kac¢ winy w nieprawidtowych pracach
parkieciarskich i odpowiedzialnoscig
obarczaé rzemiesinika?

Przy obecnych systemach grzew-
czych i ich charakterystyce, par-
kieciarz musi zatozy¢ znaczng
polaryzacje wilgotnosci drewna w
pomieszczeniach. Zwigzane jest to
z wilgotnym klimatem letnim i su-
chym zimowym klimatem naszych
pomieszczen. W branzy wystepuje
tendencja do stosowania klepek par-
kietowych o $redniej wartosci wilgot-
nosci 8 £ 1%, a wiec w dolnej granicy
normy PN-EN 13226. Spowodowa-
ne jest to wymaganiami inwestorow,
ktérzy nie godzg sie na szczeliny,
a fakt ich powstania uwazajg za
katastrofe. W takim przypadku ry-
zyko wykrawedziowania znacznie
sie zwieksza, ale pocieszajgcy jest
fakt, Ze wystepuje tylko do momentu
pierwszej renowacji.

Poniewaz problem jest bardzo zfo-
zony, to oprocz oczywistych przy-
czyn chciatbym omoéwi¢ szerzej jesz-
cze inne mniej znane, i najczesciej
trudno zauwazalne czynniki powo-
dujgce powstawanie tego zjawiska.
Wychodzac z zalozenia, czestego
powtarzania sie tego efektu na wielu
budowach, sprébuje wyjasni¢ par-
kieciarzom i ich inwestorom oceng
rzeczoznawczg z punktu widzenia

wagi problemu, sposoby uniknigcia
tego efektu i jego naprawy, gdy za-
istnieje. Poswiece temu problemowi
dwa kolejne cykle ,z praktyki rzeczo-
znawcy” i sprobuje obroni¢ stanowi-
sko branzowe.

tow i dlaczego w ich geometrii tkwi
parkieciarska zdrada? Kiedy$ wadg
posadzek drewnianych byly licz-
ne szczeliny na catej powierzchni,
a nie wzajemne przepychanie sie
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Tendencje do krawedziowania majg -
zawsze deszczutki posiadajgce w
swojej geometrii kat alfa. Jest to kat I y 8l |®
podciecia gérnej krawedzi wzdtuznej P
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Paradoksalnie kat alfa jest w mysl
normy dos¢ duzy, by rzec za duzy,
aby wyeliminowa¢ znaczng cze$c
negatywnych odbiorow i pozZniej-
szych reklamacji. Ale jest tez bardzo
waznym elementem chronigcym nie
jedng posadzke w przypadku pecz-
nienia deszczutek.

Na czym polega problem parkie-

deszczutek i znaczne naprezenia
skutkujgce podnoszeniem sie par-
kietow.

Najwieksza i ztozong przyczyna jest
coraz krotszy cykl inwestycyjny bu-
dowy nowego domu. Wyobrazmy
sobie tysigce szczelnie utozonych
elementéw drewnianych o wilgotno-
$ci poczatkowej ok. 8%. Dazac do
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rébwnowagi higroskopijnej z letnim
wilgotniejszym otoczeniem rozpy-
chajg sie, wzajemnie oddziatywu-
jac na siebie. Energia wyzwalajaca
sie w wyniku pecznienia natrafia na
podciete zgodnie z norma o okofo 2°
krawedzie wzdtuzne. Co sie dzieje z
deszczutkami? (Rys. 2)

Poniewaz wilgotno$¢ deszczutek
ro$nie powoli w miare nasycania sig
powietrza parg wodng codziennie
wigksza energia powoduje mocniej-
sze odksztalcenia w obrebie kra-
wedzi. To wzajemnie ,hamowane
pecznienie” z poczatku daje obraz
niegroznych nieznacznych zaryso-
wan brzegdw deszczutek. Te nie-
wielkie odksztalcenia w obrebie
krawedzi nazywajq sie w technologii
drewna ,sprezystymi odksztatcenia-
mi” i moga zanikng¢ pod warunkiem
ustgpienia wywolujacej je energii
(Rys. 2B). Jednak dalszy wzrost wil-
gotnosci moze przeksztatci¢ ,spre-
zyste odksztatcenia” w ,plastyczne
odksztatcenia”, co wyraznie uwypukli
i na state odksztaici budowe mikro-
skopowg drewna w obrebie krawedzi
(Rys. 2C). W przypadku zmniejsze-
nia sie wilgotnosci i ustapienia ener-
gii pecznienia deszczutek, ,plastycz-
ne odksztatcenia” na state zmieniajg
ksztatt krawedzi. Jak wida¢ wyraznie

a

z rysunkéw odksztatcenia w obrebie
krawedzi jest tym wigksze im wiek-
szy jest kat alfa.

W niektorych przypad-
kach, przy zbyt du-
zym kacie alfa, mogg
powsta¢ nieznaczne
szczeliny w posadz-
ce drewnianej. Zjawi-
sko to moze rowniez
wystgpi¢, gdy desz-
czutki majg zbyt niskg
wilgotnos¢  (ponizej
7%). Jak mozliwy jest
taki paradoks, aby
posadzka drewnia-
na wykonana ze zbyt
suchych deszczutek
miata pozniej wieksze
niz normalnie szcze-
liny? Odpowiedz tkwi
wiasnie w znacznym
.plastycznym od-
ksztatceniu” krawedzi
podczas pecznienia, a
po ustapieniu energii
pecznienia i powrocie
deszczutek do pier-
wotnych  wilgotnosci
zdegradowana  kra-
wedz odstania catko-
wicie fuge i nie zakrywa jej. (Rys.3)
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Rys.3

KAT ALFA JAKO WENTYL BEZ-
PIECZENSTWA

Kat alfa jako element negatywny
ma réwniez i pozytywny aspekt. W
momencie pecznienia deszczutek
wyzwalajgca sie energia jest po-
chtaniana przez kat alfa, ktory nie
dopuszcza do wiekszych szkod,
czyli podnoszenia sig posadzki.
Czes¢ wykonawcow na pewno
zgodzi sie, ze jest to istotny ar-
gument, Profesjonalne kleje par-
kieciarskie dobrze uzyte zaréwno
pod wzgledem gatunku drewna,
wielkosci i charakterystyki po-
mieszczen jak i rodzaju podktadu
spokojnie wytrzymujg naprezenia
z pracy posadzki miedzy okresem
letnim i zimowym. Tej pewnosci nie
ma jednak przy uzyciu tanich stab-
szych klejow. Czes¢ wykonawcow

zapomina, ze dobry klej to rodzaj
zabezpieczenia parkietu klienta w
razie nieprzewidzianych okoliczno-
§ci. Nie mam tu na mysli jakiegos
domowego kataklizmu w postaci
wylanej wody z pralki, ale przewi-
duje, ze wskutek efektu cieplar-
nianego nasz klimat bedzie miat
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coraz bardziej zr6znicowany cha-
rakter, gdzie zimg bedzie rzeczywi-
$cie sucho, ale latem przez dtuzszy
czas moze sie utrzymywac znaczna
nawet ponad 80% wilgotnos¢ po-
wietrza, co potwierdzito lato 1997
roku. Oczywiscie te argumenty
nie bedg przekonywaty tanich wy-
konawcow, ale ludzi promujgcych
swojg marke i branze parkieciar-
ka. Klient z pewnoscia chciatby
by¢ pewny, ze jego posadzka par-
kietowa nie jest jednorazowa - jak
w przypadku laminatéw - i coraz
czesciej wybiera wykonawce z wy-
obraznig. Nie mniej jednak nega-
tywnej optyki kata alfa nie da sie

unikngé zawsze, podobnie jak za-
wsze nie bedzie on chronit przed
wypietrzaniem sie parkietéw. Kra-
wedziowanie parkietow jest zatem
i zmorg (to wida¢) i bezpieczen-
stwem (o tym sie rzadko dowia-
dujemy), zawsze jednak powoduje
mieszane emocje przy odbiorach.

ZAKONCZENIE

Czym wiec jest krawedziowa-
nie parkietow? Jak widac, jest to
szczegOlny rodzaj szkody parkie-
ciarskiej, za ktorag niestusznie re-
gularnie wini sie parkieciarzy nie
analizujgc obiektywnie mozliwych

przyczyn. Rzeczoznawcy przemy-
stu drzewnego oceniajac problemy
parkieciarskie zbyt pochopnie wy-
ciagajg wnioski o koniecznoéci wy-
miany posadzki, nie majgc czesto
pojecia, ze przyczyna tkwi¢ moze
w samej budowie deszczutek i to
zgodnej z normg. Jak zabezpie-
czy¢ sie przed skutkami kata alfa?
O tym w nastepnym numerze. Po-
staram sie stworzy¢ podstawy do
rzetelnych ocen szkoéd parkieciar-
skich i by¢ moze utatwie odbiory.

Czestaw Bortnowski
rzeczoznawca
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